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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования 
Процессы трения и изнашивания представляют особый интерес исследова-

телей в области трибологии, материаловедения, физики твердого тела, а также 
специалистов, деятельность которых связана с разработкой и эксплуатацией раз-
личных видов оборудования. Преодоление сил трения в машинах и механизмах 
требует огромных затрат энергии и, как следствие, сопровождается большими 
экономическими потерями. Следует учитывать также, что значительные финан-
совые издержки обусловлены частым выходом из строя изделий в результате из-
нашивания. Как правило, для повышения долговечности узлов трения в область 
их сопряжения вводят смазывающие вещества, однако они не всегда полностью 
устраняют проблему изнашивания, поскольку в ходе эксплуатации могут воз-
никнуть условия, при которых механизм будет работать в условиях граничной 
смазки или даже сухого трения. По этой причине понимание процессов струк-
турных преобразований, происходящих непосредственно в ходе трения, является 
чрезвычайно важным, в особенности, если учесть, что сухое трение является 
неизбежным и даже желательным явлением для многих механизмов, например, 
для систем торможения и при изготовлении проката. 

Абсолютное большинство работ, посвященных изучению структурных 
преобразований в материалах в процессе трения, основано на исследованиях, вы-
полненных после завершения эксперимента (ex situ подход).  При реализации та-
кого подхода весьма проблематично оценить характер изменений, соответству-
ющих всем этапам, предшествующим достижению конечного состояния матери-
ала, поскольку проведение «дискретных» исследований в различные моменты 
изнашивания представляет собой трудоемкий процесс.  

В последние десятилетия в связи с появлением специализированных ис-
точников синхротронного излучения активно развиваются методы наблюдения 
за структурой материалов, формирующейся непосредственно в процессе внеш-
него воздействия. In situ и operando подходы к изучению структурно-фазовых 
преобразований с использованием синхротронного излучения являются одними 
из передовых направлений исследований, проводимых в настоящее время сооб-
ществом трибологов. Высокая яркость источников синхротронного излучения 
третьего и четвертого поколений в сочетании с современными детекторами рент-
геновского излучения обеспечивает возможность получать информацию о теку-
щем состоянии исследуемого изделия с частотой до нескольких сотен измерений 
в секунду и более. Таким образом, становится возможным оценивать структур-
ные изменения и анализировать кинетику процессов аккумуляции и аннигиля-
ции дефектов кристаллической структуры металлических материалов в процессе 
их эксплуатации, в том числе в процессе трения скольжения. 

Диссертационная работа направлена на изучение эволюции структуры ста-
лей с использованием дифракции синхротронного рентгеновского излучения. 
Для достижения целей и решения поставленных в работе задач на кафедре мате-
риаловедения в машиностроении Новосибирского государственного техниче-
ского университета была разработана и изготовлена специальная установка, 
предназначенная для исследования микроструктуры поверхностных слоёв ме-
таллических образцов в процессе трения на станциях синхротронного рентгенов-
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ского излучения. Для анализа структурно-фазового состояния исследуемых в ра-
боте сталей использовались наиболее современные методы профильного ана-
лиза, позволяющие учитывать анизотропию упругих свойств материалов. Ана-
лизируемые в диссертационной работе сплавы широко применяются в различ-
ных отраслях промышленного производства при изготовлении изделий ответ-
ственного назначения. 

В настоящее время во многих странах мира, в том числе и в Российской 
Федерации разрабатываются новые и модернизируются построенные ранее ис-
точники синхротронного излучения. В соответствии с национальным проектом 
«Наука» в России создаётся один из самых совершенных в мире источников син-
хротронного излучения, получивший название Центр коллективного пользова-
ния «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), относящийся к 
поколению «4+» и установкам класса «мегасайенс». Разрабатываемые в диссер-
тационной работе подходы ориентированы на их дальнейшее развитие на источ-
никах такого типа. 

Работа выполнялась в рамках государственного задания Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации (проект FSUN-2020-0014 
(2019-0931): «Исследование метастабильных структур, формируемых на поверх-
ностях и границах раздела материалов при экстремальном внешнем воздей-
ствии» и проекта «Аспиранты» № 20-32-90119 Российского фонда фундамен-
тальных исследований. При выполнении исследования использовалось оборудо-
вание ЦКП НГТУ «Структура, механические и физические свойства материа-
лов» (№ 13.ЦКП.21.003).  

Степень разработанности темы исследования 
Структура железоуглеродистых сплавов в условиях фрикционного воздей-

ствия анализировалась в большом количестве исследований и рассматривалась 
на разных масштабных уровнях с использованием различных видов аналитиче-
ского оборудования. Большой вклад в развитие этих исследований внесли отече-
ственные научные школы из Москвы, Томска, Екатеринбурга, Твери, Омска и 
других городов, а также многие зарубежные научные коллективы.  

Первые попытки operando исследований процесса трения методом рентге-
новской дифракции были предприняты еще в середине 1960-х годов И.М. Лю-
барским, Д.В. Воскобойниковым и Л.Я. Гольдштейном с использованием лабо-
раторного источника рентгеновского излучения. Подход, связанный с анализом 
структурных изменений непосредственно в ходе фрикционного взаимодействия 
элементов пары трения, получил развитие в 2000-х годах в Новосибирском гос-
ударственном техническом университете в работах Д.Е. Буторина и С.В. Бурова. 
В этих исследованиях использовался синхротронный источник 1-го поколения 
ВЭПП-3 (Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, г. Новосибирск), 
яркость которого на несколько порядков превышает яркость рентгеновских тру-
бок. Следует отметить, что в связи с техническими ограничениями в работах Д.Е. 
Буторина и С.В. Бурова не удалось изучить процессы трения сталей, являющихся 
типичными материалами, используемыми в узлах трения многих реальных ме-
ханизмов. Кроме того, для анализа результатов, полученных в указанных рабо-
тах, использовались только классические методы профильного анализа, не учи-
тывающие анизотропию свойств материалов и влияние дефектов кристалличе-
ской решётки на форму профиля рентгеновских пиков. 
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 В начале 2010-х годов появились первые работы, посвященные in situ кон-
тролю структурно-фазовых преобразований непосредственно в области взаимо-
действия трущихся тел с использованием синхротронного излучения. Особен-
ность подхода, разработанного совместными усилиями научных коллективов 
университета города Кюсю и научно-исследовательского института группы Той-
ота, заключается в использовании рентгеноаморфного контртела – сапфира, об-
ладающего высокой степенью пропускания видимого света и рентгеновского из-
лучения. Таким образом, становится возможным визуальный контроль за по-
верхностным слоем объекта исследования, оценка температуры в зоне трения, а 
также анализ микроструктуры с использованием рентгеновской дифракции.  Ис-
следования выполнялись на ускорительном комплексе 3-го поколения SPring-8 
(Япония), яркость которого существенно выше по сравнению с лабораторными 
дифрактометрами, а также источниками синхротронного излучения первого по-
коления. Следует подчеркнуть, что отмеченный подход применим только для 
анализа пар трения, один из элементов, которых является рентгеноаморфным, 
что крайне редко встречается на практике.  

Одновременно с развитием новых источников синхротронного излучения 
и повышением их яркости происходит совершенствование методов рентгено-
структурного анализа. Профессором Т. Унгаром были разработаны модифици-
рованные методы Вильямсона – Холла и Уоррена – Авербаха, основанные на ра-
ботах М.А. Кривоглаза. Особенность данных методов заключается в том, что ис-
кажения кристаллической решетки материала связываются с его дислокацион-
ной структурой. Потенциал этих методов применительно к задачам, имеющим 
значение для практики, в настоящее время не раскрыт. 

Цель диссертационной работы заключается в выявлении особенностей 
эволюции фазового состава и дислокационной структуры углеродистых и леги-
рованных сталей с использованием operando-контроля в условиях сухого трения 
скольжения методом дифракции синхротронного рентгеновского излучения.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Проведение экспериментальных исследований процесса трения сколь-

жения образцов из углеродистых и легированных сталей с различной исходной 
структурой с использованием рентгеновской дифракции на современных источ-
никах синхротронного излучения. 

2. Разработка автоматизированных алгоритмов для получения данных о 
структурно-фазовом состоянии материалов, основанных на современных мето-
дах профильного анализа дифракционных картин.  

3. Анализ структурно-фазовых преобразований, происходящих в процессе 
сухого трения скольжения в сталях с различным исходным состоянием. 

4. Изучение особенностей формирования механически-перемешанных 
слоев, а также характера изнашивания сильнодеформированных материалов и 
процессов трибоокисления при реализации жестких режимов сухого трения 
скольжения. 

5. Сопоставление результатов, получаемых с использованием рентгенов-
ской дифракции и классических методов структурных исследований (световая 
микроскопия, растровая электронная микроскопия и другие). 
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6. Определение механических свойств материалов на различных этапах 
триботехнических испытаний и выявление их связи с преобразованиями микро-
структуры в процессе трения скольжения. 

Научная новизна 

1. С использованием дифракции синхротронного рентгеновского излуче-
ния выявлены структурно-фазовые преобразования, происходящие в сталях 45, 
40Х и 12Х18Н10Т при реализации «жестких» режимов сухого трения скольже-
ния. На основании анализа формы профилей дифракционных максимумов выяв-
лен характер изменения размеров областей когерентного рассеяния, плотности и 
типа дислокаций, радиусов областей упругих искажений. 

2. Методом рентгеноструктурного анализа показано, что в поверхностных 
слоях стали 45 с феррито-перлитной структурой после триботехнических испы-
таний в условиях сухого трения скольжения до 90 % присутствующих дислока-
ций являются винтовыми. Доминирование дефектов этого типа связано с анни-
гиляцией краевых дислокаций и образованием малоподвижных винтовых дисло-
каций. 

3. Экспериментально установлено, что в процессе фрикционного воздей-

ствия на аустенитную хромоникелевую сталь 12Х18Н10Т γ→' превращение 

происходит с формированием промежуточной -фазы. С использованием коли-

чественного рентгенофазового анализа определена объемная доля '- и -фаз в 
поверхностном слое стали 12Х18Н10Т на различных этапах сухого трения сколь-
жения.    

4. Методом молекулярной динамики показано, что дестабилизация аусте-
нита при деформации стали 12Х18Н10Т происходит за счёт перераспределения 
легирующих элементов и обеднения твёрдого раствора никелем. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость определяется совокупностью полученных в ра-
боте результатов, расширяющих представления о процессах эволюции микро-
структуры сталей с различным исходным структурно-фазовым состоянием непо-
средственно в процессе фрикционного воздействия. Установлено, что использо-
вание синхротронного излучения в сочетании с современными дифракционными 
моделями позволяет зафиксировать различные стадии накопления дефектов кри-
сталлической решетки и выявить особенности дислокационных преобразований, 
вызванных трением. Развиваемый в работе подход к решению задач, связанных 
с operando-контролем изменений структуры в процессах трения скольжения, мо-
жет быть использован для анализа других материалов, их диагностики и прогно-
зирования надежности в условиях фрикционного нагружения. 

В рамках выполнения диссертации разработана экспериментальная уста-
новка, предназначенная для проведения operando исследований материалов в 
условиях фрикционного нагружения с использованием метода синхротронной 
дифрактометрии. Установка передана в Международный исследовательский 
центр «Европейский центр синхротронного излучения» (г. Гренобль, Франция) 
с целью изучения процессов трения и изнашивания материалов научным сооб-
ществом. Полученные результаты используются при проектировании станций 
синхротронного излучения в ЦКП «СКИФ». 
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Методология и методы исследования 

Триботехнические эксперименты выполнялись на машине трения, разра-

ботанной с участием автора диссертационной работы на кафедре «Материалове-

дение в машиностроении» Новосибирского государственного технического уни-

верситета. Машина трения устанавливалась на станции ID13 («Microfocus beam-

line») Европейского центра синхротронного излучения. Позиционирование уста-

новки относительно пучка выполнялось с использованием прецизионного трех-

координатного стола. Дифракционные картины регистрировались высокоско-

ростным составным двухкоординатным детектором Dectris EigerX 4M. Обра-

ботка результатов дифракционных исследований выполнялась с применением 

алгоритмов, разработанных автором диссертации на языке программирования 

Python. 

Металлографические исследования выполнялись на оптическом микро-

скопе Carl Zeiss Аxio Оbserver Z1m. Исследование тонкой структуры стальных 

образцов проводилось на сканирующем электронном микроскопе Carl Zeiss 

Sigma 300. Оценка локального элементного состава проводилась с использова-

нием сканирующего электронного микроскопа Carl Zeiss EVO50 XVP, оборудо-

ванного энергодисперсионным анализатором Oxford Instruments X-Act. Дюромет-

рические исследования выполнялись на полуавтоматическом микротвердомере 

Wolpert Group 402MVD и нанотвердомере ФГБНУ ТИСНУМ НаноСкан-3Д Стан-

дарт. Аналитические исследования полученных в работе материалов выполнены 

на современном аналитическом оборудовании Центра коллективного пользова-

ния «Структура, механические и физические свойства материалов» на базе Но-

восибирского государственного технического университета. 

Положения, выносимые на защиту  

1. Метод дифракции синхротронного излучения является эффективным 

инструментом контроля структурно-фазовых преобразований в металлических 

материалах в условиях сухого трения скольжения.  

2. Независимо от исходной структуры стальных заготовок (феррито-пер-

литной, аустенитной или мартенситной), их взаимодействие с контртелом на 

начальном этапе трения сопровождается процессами насыщения поверхностных 

слоев дефектами кристаллического строения. Скорость достижения предельной 

концентрации дефектов определяется механизмами преобразования структуры 

сплавов в процессе трения. 

3. При реализации «жестких» режимов триботехнического воздействия, 

интенсивный рост плотности дефектов в кристаллической решетке феррита 

стали 45 происходит с самых первых циклов трения и стабилизируется с разви-

тием окислительных процессов. Флуктуации предельных значений полуширины 

дифракционных максимумов феррита и плотности дислокаций обусловлены со-

четанием процессов накопления дефектов и изнашивания сплава.  
4. Процесс сухого трения скольжения аустенитной хромоникелевой стали 

12Х18Н10Т на начальных этапах приводит к образованию кристаллов мартен-
сита деформации, способствующих в дальнейшем автокаталитическому разви-
тию γ→α' превращения. Формирование α'-мартенсита происходит с промежуточ-
ным формированием ε-фазы и наследованием дефектного строения аустенита. 
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5. Снижение полуширины дифракционных максимумов мартенсита на 
начальном этапе фрикционного нагружения связано с аннигиляцией дислокаций 
и перераспределением углерода в α-мартенсите. Медленный прирост полуши-
рины дифракционных максимумов обусловлен высокой плотностью дефектов 
кристаллической решетки мартенсита в исходном (закаленном) состоянии.  

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность полученных результатов подтверждается использованием 
современного аналитического, испытательного и технологического оборудова-
ния, позволяющего с высоким качеством проводить структурные исследования, 
а также определять комплекс механических и эксплуатационных свойств мате-
риалов. Полученные в работе результаты хорошо согласуются с современными 
представлениями об особенностях формирования дислокационной структуры в 
условиях деформационного воздействия.  

Основные результаты работы были представлены и обсуждены на III Все-
российской конференции (с международным участием) «Горячие точки химии 
твердого тела от новых идей к новым материалам» (г. Новосибирск, 2019); XVI 
Курчатовской междисциплинарной молодежной научной школе (г. Москва, 
2019); 13 симпозиуме с международным участием «Термодинамика и материа-
ловедение» (г. Новосибирск, 2020); Всероссийском молодёжном научном фо-
руме с международным участием «Open Science» (г. Гатчина, 2020, 2021 гг.); XXI 
Всероссийской школе-семинаре по проблемам физики конденсированного со-
стояния вещества (г. Екатеринбург, 2021); XVI Международной конференции 
«Механика, ресурс и диагностика материалов и конструкций» (г. Екатеринбург, 
2022); Международной конференции «Synchrotron and Free electron laser 
Radiation: generation and application» (г. Новосибирск, 2022). 

Личный вклад автора заключался в формулировании задач исследова-
ния, планировании и проведении экспериментов по анализу структуры и меха-
нических свойств материалов, в том числе на источниках синхротронного излу-
чения, а также подготовке научных публикаций. Обработка экспериментальных 
данных, полученных методом дифракции синхротронного рентгеновского излу-
чения, проведена автором с использованием самостоятельно разработанных ком-
пьютерных алгоритмов. 

Публикации 

По результатам исследований опубликовано 11 публикаций, из них: 3 ста-
тьи в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК и 8 статей 
в журналах, входящих в базы цитирования Scopus и Web of Science. Получены 3 
свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют научной спе-
циальности 2.6.17 – «Материаловедение» в части пунктов 2, 5, 6, 8 и 9. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 6 глав, заключения, списка 
литературы и пяти приложений. Текст работы изложен на 206 страницах, вклю-
чая 76 рисунков, 5 таблиц, библиографический список, состоящий из 258 наиме-
нований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, показана сте-

пень ее разработанности, сформулированы цель и задачи работы, приведены 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, а также положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе представлен аналитический обзор результатов теоретиче-
ских и экспериментальных исследований, выполненных отечественными и зару-
бежными специалистами по теме диссертационной работы. Описаны особенно-
сти структурно-фазовых превращений, развивающихся в железоуглеродистых 
сплавах при фрикционном нагружении, а также перечислены существующие 
подходы их анализа с использованием рентгеновского излучения как на лабора-
торных источниках излучения, так и на источниках синхротронного излучения. 

Во второй главе описывается методика проведения триботехнических 
экспериментов по схеме «штифт-диск». В ходе эксперимента поверхностный 
слой образца анализировался с использованием синхротронного рентгеновского 
излучения в геометрии скользящего пучка (рисунок 1). Перед началом испыта-
ния образец (диск) прижимался к жесткозакрепленному контртелу с нагрузкой 
16 кг. Место падения пучка на поверхность трения находилось на расстоянии 3 
мм от контртела. Линейная скорость перемещения поверхности образца относи-
тельно контртела составляла 207,4 мм/с. Таким образом, время от непосред-
ственного контакта локальной области образца с контртелом до регистрации ди-
фракционной картины от этой области составляло менее 15 мс. Анализу подвер-
гались отожженная сталь 45 и закаленные стали 12Х18Н10Т и 40Х. Термическая 
обработка сплавов выполнялась в вакуумной печи при остаточном давлении не 
выше 5 ×10-5 мм. рт. ст. 

 

Дифрагированное излучение регистрировалось с частотой 60 кадров в ми-
нуту с использованием высокоскоростного двухкоординатного детектора Dectris 
Eiger 4M, размеры которого составляют 162,5×155,2 мм2 при разрешении 
2070×2167 пикселей и размере пикселя 75×75 мкм2. Время экспозиции состав-
ляло 5 мс, а номинальный размер пучка – 1,3×2,8 мкм2. Использование геометрии 
скользящего пучка обеспечивало проникновение синхротронного рентгенов-
ского излучения на глубину приблизительно 1 мкм.  

Рисунок 1 – (а) схема триботехнического эксперимента с одновременным дифракционным 

анализом: 1 – контртело (ВК20); 2 – рабочая поверхность контртела; ожидаемая область кон-

такта отмечена прямоугольником с перекрестием; 3, 4 – входящее и дифрагировавшее излу-

чение; 5 – стальной образец; 6 – направление вращения; 7 – детектор; (б) геометрия скользя-

щего пучка; (в) проекция пучка на рабочую поверхность (не в масштабе) 
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Сканирование поверхности трения 
пучком синхротронного излучения вы-
полнялось после заданного количества 
циклов фрикционного нагружения. В 
процессе сканирования установка с об-
разцом перемещалась по вертикали и го-
ризонтали с шагом 1,3 и 5 мкм2, соответ-
ственно. Результатом сканирования был 
массив размерностью M × N, состоящий 
из 121 (вертикаль) × 410 (горизонталь) = 
49610 дифракционных картин. Резуль-
таты сканирования не усреднялись. Каж-
дый пиксель на картах представляет ин-
формацию из соответствующей точки на 
поверхности образца. Из полученных 
дифракционных картин извлекались 
данные об интенсивности и полуширине 
дифракционных пиков. Схема карти-
рования представлена на рисунке 2. 

Профильный анализ выпол-
нялся с использованием модифициро-
ванных методов Вильямсона - Холла 
и Уоррена - Авербаха. Моделирова-
ние процессов методом молекуляр-
ной динамики проведено с примене-
нием пакета LAMMPS. 

Третья глава диссертационной работы посвящена изучению особенно-
стей структурных преобразований в стали 45, вызванных фрикционным нагру-
жением. Из рисунков 3 а, б следует, что на протяжении всего эксперимента α-Fe 
является доминирующей фазой. Фрикционное нагружение приводит к измене-
нию интенсивности рефлексов и увеличению их полуширины относительно ис-
ходного состояния. Изменение формы дифракционных максимумов показано на 
примере пика (110) на рисунке 3 в. 

Согласно результатам operando контроля структурных изменений в тече-
ние первых 40 циклов фрикционного нагружения происходит интенсивное 
накопление дефектов кристаллической решетки и измельчение элементов мик-
роструктуры, о чем свидетельствует изменение полуширины дифракционных 

Рисунок 2 – Схема картирования поверхности 

трения: 1 – контртело; 2 – падающий пучок 

синхротронного излучения; 3 – дифрагирован-

ное излучение; 4 – плоский детектор;  

5 – область сканирования, состоящая из M × N 

точек,  где M и N равны 410 и 121 соответ-

ственно; 6 – угол скольжения излучения;  

7 – образец 

Рисунок 3 – Дифракционные картины, полученные с рабочей поверхности стали 45 на раз-
личных этапах фрикционного нагружения 
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максимумов (рисунок 4 a, б). Через некоторое время ширина линий достигает 
предельного значения и ее дальнейший рост практически прекращается. Полу-
ченные результаты согласуются с данными, зафиксированными методами раст-
ровой электронной микроскопии (рисунок 4 в-д). Начиная примерно с 200 цикла 
и до завершения эксперимента, на представленных диаграммах наблюдается ос-
цилляция полуширины дифракционных максимумов вблизи ранее достигнутого 
значения. Скачкообразное изменение формы дифракционного профиля относи-
тельно предельной величины обусловлено периодически повторяющимися про-
цессами накопления и аннигиляции дефектов, а также снижением их концентра-
ции в результате изнашивания материала. 

 

 

 
Рисунок 4 – (а) изменение полуширины дифракционных максимумов феррита; (б) область, 
отмеченная на изображении (а); микроструктура стали 45 на различных этапах трения (в-д) 

 

 Профильный анализ показал, что размер 
областей когерентного рассеяния (ОКР) резко 
изменяется в течение первых 40 циклов, на про-
тяжении которых происходит их уменьшение 
от ~300 нм до ~65 нм (рисунок 5). Дальнейшее 
измельчение структуры происходит значи-
тельно медленнее. Минимальный размер ОКР, 
достигнутый после 1126 циклов трения, соста-
вил ~59 нм. На диаграмме наблюдаются неко-
торые осцилляции размеров ОКР вблизи пре-
дельного значения. С использованием рентге-
ноструктурного анализа выявлено, что эволю-
ция микроструктуры поверхностных слоев в 
процессе трения скольжения сопровождается 
повышением доли винтовых дислокаций и снижением доли дислокаций краевого 
типа (рисунок 6). Преобладание винтовых дислокаций в стали, подвергнутой 

Рисунок 5 – Изменение размеров 

ОКР в зависимости от количества 

циклов фрикционного нагружения 

в г д 
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фрикционному воздействию, объяс-
няется сложной структурой их ядра, 
обуславливающей их ограничен-
ную подвижность. Возможность ан-
нигиляции краевых дислокаций 
обусловлена их переползанием в 
присутствии множества точечных 
дефектов, возникших в процессе 
пластической деформации матери-
ала. 

Анализируя суммарную ин-
тенсивность пиков (110) гематита и 
(311) магнетита в зависимости от 
числа циклов нагружения (рисунок 
7), были выделены три стадии 
процесса трения, связанные с раз-
рушением и образованием окси-
дов железа. На первой стадии 
происходит износ существовав-
шей на поверхности материала 
оксидной плёнки. При заданных 
режимах трения эта стадия 
наблюдается в течение первых 5-
10 циклов нагружения. На второй 
стадии происходит относительно 
медленный рост нового слоя, со-
держащего оксиды железа. Посте-
пенный рост этого слоя сопро-
вождается увеличением интен-
сивности оксидных пиков. Стадия 
завершается в промежутке между 
200 и 300 циклами фрикционного взаимодействия контактной пары. Третья ста-
дия связана с конкурирующими процессами разрушения и восстановления окси-
дного слоя, что сопровождается соответствующими колебаниями относительной 
интенсивности дифракционных максимумов. 

В четвертой главе приведены результаты исследований структурно-фазо-
вых превращений, развивающихся в аустенитной хромоникелевой стали 
12Х18Н10Т в условиях су-
хого трения скольжения. 
Методом дифракции син-
хротронного рентгенов-
ского излучения в про-
цессе трения образцов из 
хромоникелевой аустенит-
ной стали исследован про-
цесс распада γ-фазы (рису-
нок 8). Установлено, что 
на начальном этапе фрик-
ционного взаимодействия 
в аустенитной матрице 
формируется ε-мартенсит, 

Рисунок 6 – Изменение долей винтовых и  
краевых дислокаций 

Рисунок 7 – Распределение суммарной интенсивно-

сти пиков (110) гематита и (311) магнетита  

по поверхности трения 

Рисунок 8 – Изменение интегральной интенсивности  
рефлексов γ-, α′- (a) и ε-фаз (б). Изменение склонности  

к образованию дефектов упаковки (αSF) (б) 
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преобразующийся в дальнейшем в α´-фазу. Образование ε-мартенсита хорошо 
коррелирует со склонностью к появлению дефектов упаковки в аустените. После 
45 циклов трения рефлексов γ- и ε-фаз на дифракционных картинах не наблюда-
ются; в пределах механически перемешанного слоя зафиксировано присутствие 
лишь α´-фазы. γ→ε превращение, характерное для деформации с малыми степе-
нями, развивается в нижележащих слоях деформированного сплава. 

Фрикционное взаи-
модействие элементов 
пары трения сопровожда-
ется существенным изме-
нением формы профилей 
дифракционных пиков γ-
фазы. При этом форма про-
филей пиков α´-фазы ста-
бильна. Полуширина ди-
фракционных максимумов 
α´-мартенсита на протяже-
нии всего эксперимента 
практически не изменяется 
(рисунок 9). Полученный результат объясняется высокой плотностью дислока-
ций в α´-фазе, наследуемой в ходе механически-индуцированного фазового пре-
вращения. 

Методом молекулярной динамики показано, что распад аустенита сопро-
вождается диффузионным перераспределением легирующих элементов в твер-
дом растворе, которому способствует высокая концентрация точечных дефектов, 
возникших на стадии циклического фрикционного нагружения (рисунок 10). 
Снижение стабильности аустенита обусловлено обеднением матрицы никелем 
(γ-стабилизатором) и повышением локальной концентрации хрома (α-стабилиза-
тора). 

Формирование механически-перемешанного слоя на рабочей поверхности 
аустенитной стали в заданных условиях трения скольжения основано на сочета-
нии процессов сдвига и разворота микрообъемов, а также фрагментации сильно-
деформированного материала. Механизм изнашивания анализируемой стали 
связан с расслоением, происходящим, как правило, на границе сопряжения ме-
ханически-перемешанного слоя с основным материалом. 

Рисунок 9 – Изменение полуширины (111) γ и (110) α׳-мар-

тенсита при фрикционном воздействии на сталь 12Х18Н10Т 

Рисунок 10 – (а) Влияние фрикционного нагружения на скорость образования точечных де-

фектов (R) в аустените; (б) влияние степени деформации (ε) на изменение доли пар связей хи-

мических элементов (N) 
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В пятой главе изложены ре-
зультаты operando исследования 
структурных превращений закален-
ной стали 40Х в условиях фрикци-
онного нагружения. Рентгенофазо-
вый анализ показал, что поверхност-
ный слой состоит из смеси α-мар-
тенсита и небольшого количества 
остаточного аустенита (рисунок 11). 
Присутствие дублетов α-мартенсита 
указывает на искажение кубической 
решетки железа вследствие перенасыщения твердого раствора углеродом и об-
разованием тетрагональной структуры.  

Методом сканирования поверхности трения были выявлены особенности 
трибоокисления поверхности трения.  Распределение интенсивности изменялось 
незначительно после 5 и 30 
циклов нагружения (рисунок 12 
а, б) относительно исходного 
состояния, показанного на ри-
сунке 12 а. Отсутствие какого-
либо эффекта говорит о том, 
что образование оксидов на 
данном этапе трения не проис-
ходит. Дальнейшее фрикцион-
ное нагружение до 100 циклов 
приводит к возрастанию интен-
сивности оксидов в зоне кон-
такта стали 40Х. Можно отме-
тить, что оксиды железа на поверхности трения распределены неравномерно по-
сле 300 и 1000 циклов нагружения (рисунок 12 д, е). Такой эффект, вероятно, 
связан с частичным разрушением оксидного слоя.   

Образование оксидного слоя, 
характеризующееся повышением 
интенсивности оксидов железа (I), 
хорошо согласуется с объемом из-
ношенного материала (V). Рисунок 
13 свидетельствует о том, что сум-
марная интенсивность дифракци-
онных максимумов оксидов железа 
(I) возрастает в результате цикличе-
ского воздействия и свидетель-
ствует о снижении объема изно-
шенного материала. Это обуслов-
лено формированием на трущейся 
поверхности оксидов железа (FeO, Fe2O3, Fe3O4), препятствующих протеканию 
адгезионных процессов и способствующих установлению режима нормального 
изнашивания. 

Рисунок 11 – Дифракционные картины, получен-

ные от рабочей поверхности стального образца 

Рисунок 12 – Распределение интенсивности дифракци-

онных максимумов оксидов железа по поверхности 

трения 

Рисунок 13 – Изменение объема изношенного 

материала и интенсивности оксидов железа  

в результате фрикционного нагружения 
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Методом сканирования 

пучком синхротронного излу-

чения было зафиксировано сни-

жение полуширины 𝛼-мартен-

сита после 5 и 30 циклов фрик-

ционного нагружения (рисунок 

14). Этот эффект связан с пере-

распределением углерода в α-

мартенсите. Рентгеноструктур-

ный анализ показал, что степень 

тетрагональности резко возрас-

тает по завершении 5 циклов фрикционного нагружения, а затем, почти линейно, 

снижается вплоть до 25 циклов трения. Дальнейшее фрикционное воздействие 

(после 25 циклов) на сталь 40Х способствует выходу на плато отношения 𝑐/𝑎 

(рисунок 15). Явление снижения степени тетрагональности связано с размеще-

нием углерода в октаэдрических по-

рах в результате механического воз-

действия на сплав. Кроме того, сни-

жение концентрации углерода мо-

жет быть обусловлено сегрегацией 

углерода к структурным дефектам 

(двойникам и межфазным грани-

цам), а также деформационно-инду-

цированным выделением нанораз-

мерных карбидов железа, которые 

не могут быть зафиксированы при 

заданных режимах дифракционного 

эксперимента. Снижение концен-

трации углерода в твердом растворе 

может способствовать уменьшению микроискажений кристаллической решетки 

и, таким образом, оказывать влияние на изменение полуширины дифракционных 

максимумов, а именно – вызывать ее снижение. 

В шестой главе представлено описание спроектированной и изготовлен-

ной машины трения, предназначенной для проведения operando исследований 

структуры материалов с использованием метода синхротронной дифрактомет-

рии. Установка была передана в пользование в международный исследователь-

ский центр «Европейский центр синхротронного излучения» (г. Гренобль, Фран-

ция) для выполнения научно-исследовательских работ на станции 𝐼𝐷13 

«Microfocus».  

При выполнении диссертационных исследований с использованием языка 

программирования Python разработаны компьютерные программы, три из кото-

рых получили свидетельства о государственной регистрации. 

 

Рисунок 14 – Карты распределения полуширины пи-

ков (211) α'-мартенсита по поверхности образца  

на различных этапах трения 

Рисунок 15 – Изменение степени тетрагонально-

сти α-мартенсита и полуширины (𝛽) рефлекса 

(211)α в результате фрикционного нагружения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. При проведении триботехнических испытаний особую ценность пред-

ставляют данные, зафиксированные непосредственно в процессе взаимодей-
ствия элементов пары трения. На основании проведенных исследований предло-
жены эффективные технические решения, обеспечивающие реализацию oper-
ando контроля структурно-фазовых преобразований, развивающихся при фрик-
ционном нагружении сталей в условиях сухого трения скольжения. Используе-
мый в работе подход позволяет отслеживать фазовые превращения, изменение 
концентрации дефектов кристаллической решетки, преобразования дислокаци-
онной структуры, трибохимические реакции (трибоокисление), формирование 
механически-перемешанных слоев, а также наблюдать особенности процесса из-
нашивания. Способ опробован при реализации «жестких» режимов трения 
скольжения на сталях с феррито-перлитной структурой (сталь 45), мартенситной 
структурой (сталь 40Х) и аустенитной структурой (сталь 12Х18Н10Т).  

2. Методом дифракции синхротронного рентгеновского излучения иссле-
дованы особенности распада γ-фазы в процессе трения образцов из хромонике-
левой аустенитной стали. Установлено, что на начальном этапе превращения в 
аустенитной матрице формируется ε-мартенсит, преобразующийся в дальней-
шем в α´-фазу. Образование ε-мартенсита коррелирует со склонностью к образо-
ванию дефектов упаковки в аустените. После 45 циклов трения рефлексов γ- и ε-
фаз на дифракционных картинах не обнаружено. В пределах механически пере-

мешанного слоя зафиксировано присутствие лишь α´-фазы. Превращение γ→ε, 
характерное для пластической деформации с малыми степенями, развивается 
под механически-перемешанным слоем, толщина которого превышает глубину 
проникновения пучка синхротронного рентгеновского излучения. 

3. Фрикционное взаимодействие элементов пары трения «сталь 
12Х18Н10Т – твердый сплав ВК20» сопровождается существенным изменением 
формы профилей дифракционных пиков γ-фазы. При этом форма профилей пи-
ков α´-фазы практически не изменяется на протяжении всего эксперимента, 
начиная с момента её появления, что связано с наследованием α´-фазой дефектов 
сильнодеформированного аустенита.  

4. Моделирование процесса пластической деформации стали 12Х18Н10Т, 
выполненное методом молекулярной динамики, свидетельствует о сегрегации 
легирующих элементов и увеличении их доли с повышением степени обжатия 
материала. Сегрегация примесных атомов в аустенитной матрице приводит к 
снижению стабильности γ-фазы, что является фактором, способствующим обра-
зованию мартенсита при фрикционном воздействии на сталь. 

5. С использованием подхода, основанного на профильном анализе ди-
фракционных максимумов α-железа, установлено, что в общей совокупности ли-
нейных дефектов, возникших в процессе фрикционного нагружения, доля вин-
товых дислокаций достигает 90 %. Доминирование дефектов этого типа связано 
с аннигиляцией краевых дислокаций и образованием малоподвижных винтовых 
дислокаций. Одна из причин аннигиляции дислокаций краевого типа обуслов-
лена повышением их подвижности и склонности к переползанию в присутствии 
множества точечных дефектов, возникших в процессе пластической деформации 
материала.  
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6. Анализ структурных преобразований, сопровождающих процессы изна-
шивания при реализации «жестких» режимов фрикционного воздействия, свиде-
тельствует о различной скорости накопления дефектов кристаллического строе-
ния в образцах из сталей 45 и 40Х. Эффекты, обусловленные интенсивной пла-
стической деформацией поверхностных слоев стали 45, проявляются начиная с 
первых циклов фрикционного взаимодействия и выражаются в повышении плот-
ности дислокаций, снижении размеров ОКР и постепенном изменении долей 
дислокаций различного типа, присутствующих в пластически деформированном 
слое. Количество дефектов дислокационного происхождения быстро достигает 
пороговых значений и в дальнейшем колеблется вблизи них. Причины колеба-
ний связаны с периодически повторяющимися процессами накопления дислока-
ций и снижением их концентрации в результате изнашивания поверхностных 
слоев материала. В отличие от стали 45, структурные изменения в стали 40Х ме-
нее значительны. Слабовыраженный эффект обусловлен высокой плотностью 
дефектов кристаллической решетки в исходном состоянии (закаленная сталь со 
структурой мартенсита).  

7. Сочетание эффектов, обусловленных большими пластическими дефор-
мациями, аккумуляцией дефектов кристаллической решетки и накоплением по-
вреждений поверхности трения, является фактором, способствующим механиче-
ской активации изнашиваемого материала. Повышение его реакционной способ-
ности приводит к адсорбции кислорода из окружающей среды и последующему 
образованию оксидов железа, препятствующих адгезионному взаимодействию 
элементов контактной пары.   

8. Фрикционное взаимодействие анализируемых в работе пар типа «сталь 
– твердый сплав» приводит к формированию механически-перемешанных слоев, 
состоящих из основного материала, продуктов износа контртела и оксидов. Ме-
ханизм формирования механически перемешанных слоев на рабочих поверхно-
стях сталей в «жестких» условиях трения скольжения основан на процессах пла-
стического течения, фазовых превращениях, разворотах мезообъемов, фрагмен-
тации сильнодеформированного материала и окисления поверхности трения. 

9. В рамках выполнения диссертационной работы спроектирована и изго-
товлена машина трения, предназначенная для проведения operando-
исследований структуры материалов с использованием метода синхротронной 
дифрактометрии. Установка передана в международный исследовательский 
центр «Европейский центр синхротронного излучения» (г. Гренобль, Франция) 
для выполнения научно-исследовательских работ на станции 𝐼𝐷13 «Microfocus». 
Обоснованные в работе методы и подходы вошли в концептуальный проект 
научно-образовательной станции «Материя» для создаваемого Центра коллек-
тивного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (проект «Мега-
сайенс» ЦКП «СКИФ»). Разработанные при выполнении диссертационных ис-
следований программы по тепловым расчетам и анализу данных дифракции вне-
сены в Реестр программ для ЭВМ. Результаты проведенных исследований ис-
пользуются при реализации учебного процесса в Новосибирском государствен-
ном техническом университете. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 
Представленный в диссертационной работе подход к анализу структурно-

фазовых преобразований материалов, развивающихся в условиях сухого трения 
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скольжения, основанный на operando-контроле состояния деформированного 
слоя заготовок с использованием дифракции синхротронного излучения может 
быть рекомендован для исследования других материалов триботехнического 
назначения. В дальнейшем имеет смысл провести анализ широкого спектра ма-
териалов (черные и цветные металлы, металлические стекла, керамические ма-
териалы, высокоэнтропийные сплавы, полимеры и т.д.) и определить зависи-
мость структурно-фазовых преобразований от режимов трения. 

 Перспективным направлением для дальнейшего развития работы является 
применение operando-контроля для анализа структурных преобразований в ма-
териалах при реальных условиях эксплуатации, что станет возможным с вводом 
в эксплуатацию ЦКП «СКИФ». Исследования такого типа позволят выявить ра-
циональные режимы эксплуатации деталей узлов трения в механизмах ответ-
ственного назначения.  
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